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Spiralové tridice pro zpracovani silnicnich smetku,
piskovychTiltru nebo kontaminovanych zemin

. UVOD

Spiralove separatory jsou moderni separacni
zarizeni s vysokou kapacitou a nizkymi provoznimi
naklady. Slouzi k predkoncentraci a koncentraci
mineralnich smesi nebo jinych, napriklad odpadnich,
surovin o zrnitosti 40 um - 4 mm. Tuto technologii lze
pouzit ke zpracovani pisku s obsahem tézkych
mineralu nebo tézkych kovu (napriklad zlata, nebo
olova), k uprave uhli, k dekontaminaci zemin nebo
uprave sypkeho komunalniho odpadu. V uplynulych
desetiletich doslo k vyraznemu rozsireni vyuziti této
technologie zejména z duvodu relativneé nizkych

Oddélovani piscité slozky od kalovych slozek s obsahem

pOﬁZOVGCiCh nakladu a nI'Zk)'/Ch provoznl'ch nakladu. lehkého organického materialu pomoci nastavitelnych hraditek
oblasti zpracovani nerostnych surovin jsou V oblasti zpracovani kontaminovanych zemin Ize
gravitacni spiraly standardni proverenou technologii, gravitacni spiraly s vysokou ucinnosti vyuzit
ktera slouzi k predkoncentraci a koncentraci tezkych napriklad pro vycCisténi zemin zachytnych valu a
mineralnich slozek. Prikladem je separace pisku s jejich okoli od olova a sekundarnich mineralu
obsahem cinu nebo vzacnych zemin a ziskavani olova, napriklad cerusitu. Sekundarni mineraly
zlata ze zlatonosnych rozsypu. Patri semiseparace s olova vznikaji diky povétrnostnim vlivum a jsou
opacnym principem, tzn. ziskavani lehké slozky, rizikovym faktorem pro podzemni a povrchove
napfiklad odstranovani tézkych mineralu ze vody v oblasti strelnic. Podobny problem nastava
sklarskych pisku. v oblastech, kde dochazi k dopadu munice

obsahujici ochuzeny uran.

s uspechem vyuzit napriklad ke zpracovani silnicnich smetku. Spirala
nebo sestava spiral je zakladni gravitacni technologii, okolo ktere je
postaveno dalsi pomocne zarizeni, jako jsou Cerpadla, dopravniky a
vibracni sita, do mobilni nebo stacionarni jednotky. Ze silniCnich smetku
Ize ziskat sypky mineralni material, ktery je mozné znovu vyuzit napriklad
pro posyp, zbaveny organickych necistot.

lIl. OVEROVACI TESTY

Overovaci testy se provadi na
poloprovozni jednotce Vv
laboratornich podminkach za
ucelem overeni, zda |je dana
technologie pouzitelna pro specificky
material a pro urCeni nezbytnych
technickych parametru
rozdruzovani. Typicke parametry

f Pfiklad mobilni spiralové
separacni jednotky

Poloprovozni testovaci jednotka
spiralovych separatoru ve firmé

ro’zd ruzovani jsou: o 1 N | | URGA s.r.o. Vlevo je spirédla pro
Vykon: 4t/hod na 1 spiralu By testovdni separace mineralnich
(suchy material, podle zrnitosti) « P?’;ﬂ{ﬁ?"ﬁ gek?n‘t/ammac_e Zzemin

: _ od tézkych kovi. Vpravo je
Zrnitost: ] 4,0 Hm ',4 mm - spirala pro upravu materialt
Hmotnostni podil pevnych castic ve s niz$i hustotou, nap¥. uhli nebo
rmutu: 25-35 9, komunalniho odpadu.

Hydrocyklon nad spiralami slouzi
k odstranéni jemnozrnného
podilu, napr. pod 40 um.

ZAVER

Firma URGA s.r.0. se zabyva aplikacemi a vyvojem separacnich technologii pro zpracovani a cisteni
zemin kontaminovanych tezkymi kovy, vyzkumem zpracovani a cisteni vytezenych prehradnich
sedimentu za ucéelem dalSiho vyuziti sedimentu zbavenych kontaminujicich latek a vyvojem
technologii pro zpracovani komunalniho odpadu se sypkou zrnitostni charakteristikou. Firma nabizi
testovani separace a dekontaminace specifickych materialu za specifickych rozdruzovacich
podminek a nabizi pomoc pri projektovani poloprovoznich a provoznich separachich nebo
dekontaminacnich jednotek.

Tlak rmutu na vstupu do
hydrocyklonu: 200-300 kPa
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